N

ik nr 19.2 - Obli ie powierzchni warstw konstrukcji nawierzchni rond.

. . . . . . . . powierzchnia powierzchnia powierzchnia
powierzchnia powierzchnia powierzchnia powierzchnia
B . . . . warstwy warstwy warstwy
rodzaj Kilometraz | Kilometraz .. warstwy warstwy warstwy podb. | warstwy podb. .
Ip.| droga . . . odlegtosé . . L - o ulepszonego mrozochronnej ulepszonego
nawierzchni | poczatkowy | koncowy Scieralnej wigzacej Zasadniczej pomocniczej Hoza G1 Ga Hoza G4
4cm 8cm 20cm 21cm 15cm 32cm 25cm
m m m ml mZ ml mZ mZ mZ mZ
1| DW 685 G4 11+572,0 11+615,0 43,0 834 834 834 834 0 888 942
2 | DW 685 G1 18+200,0 18+241,0 41,0 834 834 834 834 876 0 0
warstwa $cieralna - z betonu asfal g0 AC 118 z zast: iem asfaltu PMB 45/80-55 gr. 4cm, 1668
warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 8cm, 1668
warstwa podbudowy zasadniczej - z betonu asfaltowego AC 22P gr. 20cm, 1668
warstwa podbudowy p iczej - mi ka ni ia; 0/31,5, gr. 21cm 1668
(podtoze G1) Warstwa uleprzonego podtoza: z mi ki ni ia; j 0/63 gr. 15cm 876
(podtoze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 32cm 888
(podtoze G4) Warstwa ul podtoza: z mi ki ni ia; j 0/63 gr. 25cm 942




