
dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W---Y--N---I---K- -I- .._-·--B··-A--D__A __.Ń..~~l_ .._..

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Pd + KO
Wstępna k~asyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności ~asa zawartości węg~anu wapnia, CAC03------ -----"- ----- --------- ._."--"---_ .._--- -- _ .._---_.-.---~-_.--~----~--_.-.~_.._--_._----- ---.-----_.-
mokry II klasa [1- 3%] (grunt słabowapnisty)

pOza miejScem wietrzenia (nie podlegalprocesom trans'portU-ioSadzeniu w
wodzie)Charakter występowania

wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I-0_c_wym_z_e_k~-,'[:....':m_r--'...l+-~_:_z_:_:_=_:_:_o_[g::.ś_~-+_p_o_z_~_:_~_a_J_·e_-+_p_r_z_e_[c_%h_lo_d_Z_i--li~~~~~~~~.~tJi'.~}7,ot~t:i'~~~~~~~~1

1------+------.-+--------+--------Ir.~~·.o~~.ftJ :~~~~~~!~ft.[:~~~~:t~:
1-----+-------ł-------+--------ł:~~~I~~ft·j:·~}L2f~t.1:.~~;~~\]

2. UZIARNIENIE GRUNTU

Ba~~~~!:.~: __ _ ..__o

sz.-brąz.8,000 0,000 0,000 100,000
Wsk. różnoziarnistości, wg

d60 0,1862
U = -- = 2,13

d10 0,0874

4,000 2,600 1,040 98,960
2,000 3,700 1,480 97,480
1,000 3,400 1,360 96,120
0,500 7,600 3,040 93,080 KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

0,250 29,000 11,600 81,480
0,125 138,600 55,440 26,040
0,075 45,400 18,160 7,880

Legenda
1-<_0-,-,-, ..:.0...;.7..=5_-+-_--c,....1=-=-9.!.., -::7...;0:....0O-..j__ --,.--=--::-7..c,...;S,....S:-0'-f_---0-'-,-0-0-0--j-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Razem 2 5 ° , ° ° ° 100 , ° ° ° Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

UZIARNIENIAWYKRES GRUNTU
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dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

/

Wykonawca PGI Łódź - __ o,

~ejsce pobrania
________o_o__o__o__oo__o_o o_o_0- __ o 0- 0-0-0 Głębokość

BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr_

W--Y- -N---I----K--I--- ---B--A-D-- -Ao---Ń-~2.s___ ___. ~~ [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Pd
Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

_~tarl~ilg_~~~śc~ ~t~~"p~~s~Y.3zności 0____ Kla~~_ ~~w~~t:~..c::~~~9lanu_~~~rlia '-_~~:::~ _0__
mokry II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)

-j,ozamieJscem wietrzeniii (nie podlegał proceSom transpOrtu i osadzeniu w
wodzie)

Charakter występowania
00_0 __ - •• 0 __ 0_0_ 0-- __ 0---- 0 __ 0 __ 0_

1--2_._U....,Z....,I_ARN_-,-I_E_N_I_E_G_R--:UN,--TU-:--:-..,w,.::-g_a_n_a_l_i_z...:y'--s_1_ort_o_w_e.::.j_-,----,--_-łAnaliza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

/-o_c_;_e_k_i_t_m:----"]+-~_:_z_:_:_=_:_:_7'_':::...'~_'-+-_p_o_z--'7:...:--'~:...a_]_Oe_-+_p_r_z_e[:..~_~::...O_d_Z_i--ł:~~~~~~6~ft~~1r_\~~~~~~~t]:-~~~~~~o~1

,-----+--------+--------+-------łl_~~-_~~~~_~t~j 1~~j~~~~~~t1::~~~~t~:
1------+--------+--------f--------łj~~_-_~~4~.f_t.1 C~}~~~rt1j:~~;~~~~:

Barwa gruntu:._. - - .._ ... - -._--_ ..- -..
1--:8-,-0...,0...,0-t----:O,...,-:0:c-:O:c-:O::-t---O-::-,0-=-=-0--:0-1-----:-1-=-0-=-0-,-=-0-=-0-=-01brąz"_ _ _ o_o 0 _

4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. różnoziarnistości, wgI--~~~-+---~~~~----~~~-+---~~~~~ d60 0,1699
1---:2:-',c.,0:-:0:-:0:---I-__ -:0:::-"'--:0::c0::c0~-----;:-0.:...'-;:-0-;:-0-;::-0+__ 1-;::0-;::0-,-,-;::0-;::0,-::0:-1U = - = = 1 , 92

1,000 0,200 0,080 99,920 dlO 0,0887
0,500 0,200 0,080 99,840 KWALIFIKACJA GRUNTU

1---:0~,~2~5~0~~---::-1-::-1~,--:2:-:0~0~--------:4-'-,--:4'-::8~0~------;::-9-;::-5~,-;::3--:6~O:-lwg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

0,125 168,900 67,560 27,800
0,075 49,300 19,720 8,080

Legenda
--O Krzywa uziamienia uzyskana z obliczeń

Krzywa uziamienia uzyskana z interpolacji

<0,075 20,200 8,080 0,000
Razem 250,000 100,000
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dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W-Y--N- I---K ---I-- B--A

Gł.ębokoŚćNr otworu pobrania pr.
D-A-Ń-I)~~... 0,70 [mJ

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty [!J gr. niespoisty

~t:aIl__w~~gotności ~~_an_?~~~!-~_c_l!:no~=-i_ _~_~f3~ __ z~~~r!-ości wę~~~Ilu _.~ClR.?i~-,__CAC03
mokry I klasa [<10to] (grunt bezwapnisty)

Psl Pd_ .._-----

Charakter występowania poza miejscem wietrzenia (nie-Podlegałprocesomtransportu-j osadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu _zawartoŚĆ ziarn, frakcje

I-O_c_wym_z_e_k:J...:·[a_m:--=J-+-_:_:_z_:_:_=_:_=_o,,-[:=-' c,,-;-+-_p_o_z_7=-:_~,-a_J_'e_-+_p_r_z_e.:..[~_h.:..]O_d_Z_:J._·-I :~~~\~~ ~t-1:~~~l~~o{~t:!-~~~~~~~;]
I-----+------+------+--------I!~~~~~j~[t~] !:~~~t~!~~~~t1!-~~~7{;!
1------+--------+--------+-------1 :_~__~~~J_r_j:_~__~~:~_r_i:_~~t~\

Ba~~_gruntu:
sz.-brąz.8,000 0,000 0,000 100,000 ._-

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,2231

U = -- = 1,96dlO 0,1136

1,700 0,566 99,4344,000
2,200 0,733 98,7012,000

1,500 97,2011,000 4,500
12,500 4,167 93,0340,500 KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

74,700 24,900 68,1340,250
159,800 53,267 14,8670,125

10,500 4,36731,5000,075
Legenda

Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

<0,075 13,100 4,367 0,000
300,000 100,000Razem

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE:!.
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1-+-_4_4--~-+--_4-------+_4--1_++--+_---I-------1---1_~~~~~t---_+--~------~-_i--~~90 :a
1--+--4-4--I---+---4-------+-1.--~~_r--+_--~------+_;_---I~--r"'~~--;_------+_;__,_,80 .~
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, dnia //

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

GłębokośćNr otworu pobrania pr.Miejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W---.y. --N---I.---K---.I-._.--~B --A.---D-A.-JŃ.-~~! 2,50 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Pd
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa
..__~ ... __ 0_- •.__• ._ . __ • • ,_ •. _ ••__.~

Dgr. skalisty Dgr. spoisty

~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

zawartości węglanu wapnia, CAC03
mokry II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)

Charakter występowania poza miejscerń-Wietrźenia (nie podlegał procesom transportu i osadzeOlu w .. -
wodzie)

. -------------_._._------ -- ---------- ----.- ---- ------

1-2_._U_Z_I_ARN_-,--I_E_N_I_E_G_R_UN_TU_-.w_g_a_n_a_l_i_z_y_S_i,t_o_w_e_j-ł Analiza wykresu - zawartoŚĆ ziarn, frakcje

I-0_c_;_e_:..;.;_m:---'.J-+-P_n_:_z_:_:_=_:_:_o",[~=--~"---+-_p_o_z_~,,-:-,~=--a_J_-e_-t-_p_r_z_e[=-c%_h=-]O_d_Z_i---ł:~~_~~i~~~~t-.j:-_\~~,o~~~t.ji:~~~~~~~;1
, + + + -ł[:~::o~~ft:::~::~~!5r:t.1[:~~~~;:;:

!> 0,25 mm ~!-<··O~·2-5--~1!·f~-pi~~k.·1
I-----f------+------+--------ł: __. ~,_~__~ :: ._~7.!_?_~.__::.__9~.~~_%:

Barwa gruntu:
br.-szary8,000 0,000 0,000 100,000

4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 0,100 0,040 99,960
1,000 0,300 0,120 99,840
0,500 0,300 0,120 99,720
0,250 5,300 2,120 97,600
0,125 176,800 70,720 26,880
0,075 48,500 19,400 7,480

<0,075 18,700 7,480 0,000
Razem 250,000 100,000

- - __ o - ".' __ • _. __

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,1688u = -- = 1,81
d10 0,0932

KWALIFIKACJA GRUNTU
wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

Legenda
-O Krzywa uziamienia uzyskana z obliczeń

Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WY K RE S U Z I ARN I E N I A G RUN T U
"":!. FRAKCJE
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dnia I I

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź
.... - . _. -._. _.. . ..

GłębokośćNr otworu pobrania proMiejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W-y --N-.---I.--K---I-----B- -A --D----A--Ń-~-99---- _.__ I~OO [m]

..... -
l, OPIS MAKROSKOPOWY próbki
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
------- ------------ ---- - ---~ ••• _-- ._._----~-.-_. -- ------- ------- ------ o - • ~ •• _

mało wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania -poza miejscem·wfetrzenia (nie podlegał procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)

ł-2_,_U_Z_I_ARN_--y---I_E_N_I_E_G_R_UN_TU_--.w_g_a_n_a_l_i_Z_y__S_i,t_o_w_e_j -ł Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I--o_c_~_e_ki.::[a_m:__=]-+-p_n_:_z_:_:_:_:_:_o::.:[:=.' ~=-'-+-_p_o_z__'~:.:__'~:.a_J_'e_-j--_p_r_z_e=-t%_h=-]O_d_Z_i--ł:~~~~2~~_Lt~![~~j~~~t_to![-~~~~~~~~:
ł------+---------j--------j---------ł:-_~~~~~~ft~j !~~}~~~tt.:[:~~~~t~]
ł-----+---------+--------j---------I [~~::~~~_ft_j!:~__~~~~r_t.1:-~~!.~~~~:

Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 c.iółty-----·
4,000 0,600 0,240 99,760 Wsk. różnoziarnistości, wg

~~2~,~0~0~0--+-----~0~,-4~0~0~------~0~,~1~6~0~----~9~9~,~6~0~0~d60 0,1848
U = - = 2,46

1,000 1,200 0,480 99,120 dlQ 0,0750
0,500 4,200 1,680 97,440 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 17,700 7,080 90,360 wg PN-B-02480:1986Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)0,125 185,600 74,240 16,120
0,075 15,300 6,120 10,000

legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

<0,075 25,000 10,000 0,000
Razem 250,000 100,000

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE ""
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, dnia / /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania
-.-. - - --.- -.--- -- _.--.-..... Głębokość

BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

W--Y --.N-..I- K-·-I---- ..-B_A -D--A.- Ń-..o!.~._..__._..1,~~ [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Pr+ KO
Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy [!] gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03-_..- --- --- _ .._- -_._.~.--- -- ._- ---~- - ---- -------_._-_._-_ ...~-_._--._------_..__ ._. --
wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania
- - - -- .- --- _. -" - - .. -._- ._ .. -

poziliilieJscem wietrzen·ia (nie podlegał-procesom-transportu i oSadzeniu- w·-
wodzie)

1--2_._U_Z_I_ARN_-.-I_E_N_I_E_G_R_UN_TU_-.-w~g_a_n_a_l_i_z--,y=---_S_i,t_o_w_e...oj-ł Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I-0_c_;_e_ki...ot_:m---=]+P_n_:_z_:_:_:_:_:_o::.;[:::..'~:...'+_p_o_z--,~:...:--,~:...a_J_·e_+_p_r_z_e[:...~_h:...]o_d_z_i----łi~~~~2~~.~.~t~ 1:·.~~~~~r~t.] :~~~?~~~.~:
1-----+------+------+-------ł!~~J~~t·t~; :~~}~~~rt.; :~~~~~k:~:
1-----+------+------+-------łi~~J~~ft·1 i~~~l~~~f~t.1::~~;~~~~!

Barwa gruntu:
.. --_.. --"-
sz.-brąz.8,000 1,000 0,334 99,666

4,000 3,300 1,100 98,566
2,000 7,800 2,600 95,966
1,000 41,800 13,933 82,033
0,500 105,300 35,100 46,933
0,250 86,400 28,800 18,133
0,125 27,700 9,233 8,900
0,075 6,600 2,200 6,700

<0,075 20,100 6,700 0,000
Razem 300,000 100,000

_ .._- - ---- -- -- -
Wsk. różnoziarnistości, wg

d60 0,6346
U = -- = ----'---

dlO 0,1470

KWALIFIKACJAGRUNTU
wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Piasek gruby (Pr>

legenda
Krzywa uziamienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziamienia uzyskana z interpolacji

WY K RE S U Z I ARN I E N I A G RUN T U

~ FRAKCJE
:!.

Kamienista Lwirawa Piaskowa

'" O 100 '"
·N r-; ·N... 10 90 ...
" <, "-r-r 80 'n
Q> 20 Q>
N '\ N.• e... 30 - 1-. 70 ·n•• \. "...

d",.
...

) 60 li40
~ I\. ~... 50.§ 50 ...
Gl \. s... 60 40 Gl

,(/) ...
'Uł

O I\. 30 O70... '\ ...Q>

" 20 Gl
lO 80 .,
ar <, lO
N ••.•... d.n ar
o 90 10 N

o
-c r-- :g..•
o 100 O
t g 10 o 10 o CD ID 10 ""

.., 10 '" 10 ...• CD ID 10 ""
.., 10 '" 10 ...• CD ID 10

o
o o o o o .,
CD ID 10 ""

.., '" '" ...• ...• - '" ...• o o o ...~ ...• '" ...• o o o o o o o o o
o ~as o o

N ••N
średnica CZąstki [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO, © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

BADANIA - .I s~~
SPRAWDZIŁ:

4,32



, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W-Y--N- I- K--I--.-
1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki

_... , '. ,_._0- ,,_ ._
Pd

Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03------- --- _._ .._._---- .._-- ~--- --~---------------- _._--_ ..~~-_._------- ----
mokry II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)

Charakter występowania poza miejsCemwietrzerlia (nie podlegał proceso"';:'-transportu iosadzeniu w
wodzie)

1-2_._U_Z_IARN_-,_I_E_N_I_E_G_R_UN_T-,-U-,--,w..=g_an_a_l_i_z-'y=---_S_i,t_o_w_e..=j-4 Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

1-0_c_;_e_ki..::t_:m---=l+P_n_:_z_:_:_:_:_!_~::..;;=--~:...-+_p_o_z-,~:...:-,~:.......J_'e_+_p_r_z_e[:...~_~:...O_d_Z_i--ł!~~~~2~~tt~i!~\~~~~t ~t_if:~~~~~~~~]
1 + + + -4::~::ó~~~:t·j[~·~j~~~~~:t_j1:~~~~{~]
1-----+-------+------+-------1 r_~~·~~~_~~t~l:~~~;~~~~~~tl(f~~:~\1

Barwa gruntu:
-- --

br.-szary8,000 0,000 0,000 100,000
4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 0,000 0,000 100,000
1,000 0,300 0,100 99,900
0,500 1,100 0,367 99,533
0,250 31,300 10,433 89,100
0,125 221,400 73,800 15,300
0,075 32,800 10,933 4,367

<0,075 13,100 4,367 0,000
Razem 300,000 100,000

-, .

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,1864U = -- = 1,60dlO 0,1163

KWALIFIKACJA GRUNTU
wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

Legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WY K R E S U Z I ARN I E N I A G RU N T U

"" FRAKCJE
:!.

Kamienista Żwirowa Piaskowa
'tI O 100 'tI
... '\ 90

...
'.. 10 ....
" \ "'n 20 80 'n

" '\ "N N
lO ".>( 30 70 'n
II> "' .. -..
:< d~ft 60 S40
~ \ ~'.. 50s 50 \

'..
Gl

.a
" 60 - - 40 Gl

""
I-

\ "-eO 30 O
.>( 70

\Gl .>(.., 20 Gl
lO 80 ..,
01

\d
CD

N
In

01
o 90 10 N

"
O

-o -1- 'o'filO 100 O -et: g o o lO o lO o CD '" lO ~ (Ol lO '" lO ...• CD Ul lO ~ (Ol lO '" lO ...• CD '" lO O
o o o +'
CD '" lO ~ M '" '" .... .... - '" .... o o o "~ .... '" .... o o o o o .; o .; o .; Ol

lU o o :.
N lU

N

średnica cząstki [mm!

Wydruk Z programu tabor Tech 2 PRO, © SkyRaster Marek Kupaj, www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:

/



dnia I

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

M1ejsce pobrania BIAŁYSTOK - OW 678

W--Y--N--I--K--I-- ---B--A--D-- A---Ń~ 112__

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Pd
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

Dgr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
~_.- o .____ ••• __ ~ •• _._.__ __ ••• __ ••• ". ~ __ ••• __ • ._ ••• _

wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania poza miejscem wietrzenia-fille"podlegał procesom transportU-rosa-dzenlUw----
wodzie) .. _ _-- _. __ .-. -_ _--_ __ ._ - --_ __ .. -_._._.

1--2_._U_Z_I_ARN_.-I_E_N_I_E_G_R_UNTU_-,-,--.,w..::g_an_a_l_i_z-=y=--S_~_·rt_o_w_e..::j-ł Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

1-0_c_7_e_k_i..:t_:m--=]+P_n_:_z_:_:_=_:_:_~::..::=-'~=-'+_p_o_z-,~:....:-,~:....a_]_·e_+_p_r_z_e[=-c%_~=-O_d_Z_i-1[~~~~~~ft~1:~~}~~~~~~tj:~~~~~~~~~:
1-----+------+------+-------ł:~~~-_~~~~_~-tJ i~~__~i~~~__t_l :_~ż~~{~:
I-----ł-.------ł-------/--------I :_~_~-~~~~~t~l:~~~}~~~~_~tj::~~ł~~\:

Barwa gruntu:
8,000 0,000 0,000 100,000 brąz. __ __o . _
4,000 0,300 0,120 99,880 Wsk. różnoziarnistości, wg

1--~2~,:....0~0~0~+--~0~,~3~0~0~---~0~,~1~2~0~--~9~9~,~7~6~O~d60 0,2063
I-~~~--~---~~~~---~~~_r--~~~~~ u = -- = 1,761,000 0,500 0,200 99,560 dlO 0,1169

0,500 6,500 2,600 96,960 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 52,600 21,040 75,920 wg PN-B-02480:1986I--~--+---~~~~~--~~~~_r--~~~~~ Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)0,125 154,600 61,840 14,080
0,075 25,600 10,240 3,840

legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

<0,075 9,600 3,840 0,000
Razem 250,000 100,000

UZIARNIENIAWYKRES GRUNTU
FRAKCJE

o ex> '" Ol) "" '"' Ol) '" Ol) ...• ex> '" Ol) "" '"' Ol) '" Ol) ...• <X>...• d '"
...• o

'" ...• o o o o d o o
o o

średnica cząstki [mm)

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:

I



, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGIŁódź

M1ejsce pobrania
-------- .-. ---- ..-- .._---_.-- -.-._-_.._---------_.-._------ --_._---- Głębokość

BIAŁYSTOK- DW 678 Nr otworu pobrania pr.

W--Y--H--I-K--I- ---B.-A- -D---A-- Ń-~~1~.__ ._.~,80 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Pd
Wstępna klasyfikacja gruntu

[!J gr. naturalny [!J gr. rOdzimy [!J gr. mineralny

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa
. --- -- -_. --~.
mało wilgotny

Dgr. skalisty Dgr. spoisty

[!J gr. nieskalisty [!J gr. niespoisty

zawartości węglanu wapnia, CAC03

I klasa [<1 0J0] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania poza miejscem wietlzenia-(nieJ)Odlegał procesom transpOrtU i osadżenTli·w --
wodzie}

1-2_._U-,Z_IARN_--,-_I_E_N_I_E_G_R_UN_TU-:-:-..,w_g-=-_a_n_a_l_i_z-=y,---s_~_'tro_w_e.::.j -ł Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I-0_c_wym_ze_:-='t_m:--=]-+-_~_:_z_:_:_~_:_:_o",[:=..' c.;..;-+-_p_o_z_7:..:_~:..a_J_'e_-+_p_r_z_e=..[,:....:..]o_d_Z_i--j:~~~~2~~ft~i:~\l~~~rt![-~~~~~~'~:
1-- -+- -+- -+ --I!~~~~ó~~rt~1j~~j~~~t.t.1!~~~~~~\:
1-------+--------+--------+--------1 i~~~·.~/ft~1r.~}~~~~··t]i~~~;~~~~:

Barwa gruntu:

j.brąz.8,000 0,000 0,000 100,000
4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 0,000 0,000 100,000
1,000 0,200 0,080 99,920
0,500 0,600 0,240 99,680
0,250 8,200 3,280 96,400
0,125 203,900 81,560 14,840
0,075 31,500 12,600 2,240

<0,075 5,600 2,240 0,000
Razem 250,000 100,000

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,1792

U =- =--'---
dlO 0,1182

KWALIFIKACJA GRUNTU
wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

Legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WY K RE S U Z I ARN I E N I A G RUN T U

FRAKCJE "":!.
Kamienista Żwirowa Piaskowa
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średnica cząstki [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO, © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:

/

1,52



dnia

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

/ /

Wykonawca PGI Łódź

2,29

~ejsce pObrania BIAŁYSTOK - DW 678

W..-Y.--N---I-K ..-I- -.--B--A.-D--A-- ..Ń.~-~~~_.

Gł:ębokość
Nr otworu pobrania pr.

1,50 [m]

. _.
1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki ".!!! zap'(.I~__ ...
Wstępna klasyfikacja gruntu

[!] gr. naturalny [!] gr. rOdzimy [!] gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy D gr. organiczny [!] gr. nieskalisty [!] gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03~'-_.~._---_.-._._~--._.__.._--_..__._- _.._.._ _-_ ..-._.._-, .._ _-_.._.._._---.-.-.--··------··--·--·'1 ,....-.-.--.---.---- --------------- -..---- .._ - _ ~--->-_.~--.-..-,_."--- -.-.---.-
wilgotny II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)

.. - -. _ -- . - .. _.- -- _.. .. _. -

-poza miejścem iNietrZenia(nie p(xIlegał procesomtransportiiTosadzeniu w'--
wodzie)Charakter występowania

wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

1--0_c_;_e_k_i_~_m:_]+-~_:_z_:_:_:_:_:_7....:::;...·~_·_+_-p-o-z-7-:_~_a_J_·e_+-p-r-z-e[-c%-~-o-d-z-i__ł!~~-~2~~tt~1!~\~~~~~-.t:.l!~~~?~~~'~l

1-----+------+------+-------4:~~~~~~~~ft~] :~~j~~~~~~t..1:~~~~~~)
, +- --ł -+ -J:-~-~ói~~-t·]i~~·~~~~~{·t1i:~~I~~k~1

2. UZ IARNIENIE GRUNTU

0,500 0,600 0,240 99,720 KHALIFIKACJAGRUNTU
r-~0~,~2~5~0~+-----~2~,~0~0~0~------~0~,~8~0~0-r----~9~8~,~9~2~0~Iwg PN-B-02480:1986

45,320 Rodzaj gruntu:Piasek drobny
r-~0~,~1~2~5~1_----1~3~4~,~0~0~0~----~5~3~,~6~0~0~----~~~~1

0,075 77,7 ° ° 31, 08 ° 14,24 ° -- --.--------- .... -----.. -----------------------------------..I----~--__J----~~~~+_----~~~~------~~~ Legenda
1-<"':"::"0-,-,,::0-,-7,::5,--+_--::-3=-=-5-,-,-:6-:°'-°::--1__ -::-:::.1-:,4-'-,-::2'-4:=-°-:-1-__ --=°-'-,-'-°'-°=-=.°-4-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Razem 250 , ° ° ° 1° ° , ° ° ° Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

Barwa gruntu:
...--- -

1---_8,-:,'-:°,-:°,-:°__ +- °::-','-:°::-°::-°::--+-::-°-'-,-::-0-::-0-::-0-+-__ ~1-=0-=0-'-,-::0-::0-::0-l!-!ć!~.__ . ..
4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. różnoziarnistości, wg

1-:-:2~/~0~0~0~1-----~0~,-::0~0:-0~------~0~,-=0-=0-=0~----~1~0~0.!..,-=0-=0-=O~U = _d6_0= 0,1474

1,000 0,100 0,040 99,960 dlQ 0,0643

WYKRES GRUNTU

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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dnia I I-----

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - OW 678

W.~Y-.-·N--..I·"-..K--I------B··· A .....-D- ..A..-;Ń-~..~~~....- 1,50 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki ._~~_:Z:Ci.py~."...
Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
.._ .._._----_._--._. __ _-----_..... _._---_.-_. __ ~--,-_ .."-_. __ . _._ -~~_._.-_._._-_ ..__ .. ........, -- .-.. -.._--_. __ __ -._---._-_._.----~-_._~.---_._--------_.----_ - "-.-"'-"""---"'----"--,

i nawodniony I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania "'pozainieJsceniWletrzenia (nie ptidlegalprocesom transpoitUiosadzEinlii vi"
wodzie)

1-2_._U_Z_I_ARN_-,-I_E_N_I_E_G_R_UN_TU_.,w_g__a_n_a_1_i_z_y_S_~~.t,o_w_e_j -ł Analiza wykresu - zawartoŚĆziarn, frakcje

I-0_c_;_e_:..:t_:m--=]+_~_:_z_:_:_:_:_:_o:..:[::c.·c:..;+_p_o_z.:~:..:.:~:..a_]_·e_+_p_r_z_e:..[c%_h:..]O_d_Z_i--l[·~··~~~ftT~j1!~t~t.:f\k~~.%:

1------+------+--------+-------/:> 0,50 mm: < 0,50 mm! fżżwir.
r----I------t------I-.----t.:::~4.:7",:~8.:.:%~;::;: 52,2 % ;: 10,9 %

~·---II_------+------+-------~: > 0,25 mm < 0,25 mm: fp piask.
75,5 %: 24 5 % : BO, 7 %

16,000
8,000
4,000

9,600 1,920 98,080 Barwa gruntu:
"" ---._~--_..~--,-_ .. _.-

4,100 0,820 97,260 j.sz.-brąz._. __ .- .--_.- _._,,----_._-_._---_._._--
17,500 3,500 93,760 Wsk. różnoziarnistości, wg
31,000 6,200 87,560 d60 0,6103

4,87U=- =
60,400 12,080 75,480 d10 0,1252

116,600 23,320 52,160 KWALIFIKACJAGRUNTU
138,400 27,680 24,480 wg PN-B-02480:1986

72,500 14,500 9,980 Rodzaj gruntu: Pospółka gliniasta (Po~

17,400 3,480 6,500 - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - -- ------------------------

32,500 6,500 0,000 Legenda
-O Krzywa uziarnienia uzyskanaz obliczeń500,000 100,000 Krzywa uziarnienia uzyskanaz interpolacji

2,000
1,000

-. 0,500

0,250
0,125
0,075

<0,075
Razem

WYKRES GRUNTUUZIARNIENIA

FRAKCJE
Piaskowa

o
O O) ID ot) ..• '" Ul N Ul rł O) ID ot) ..• '" ot) N Ul rł IX) ID ot)
rł o N rł o o O

N rł o o o o o o o O o o o

średnica cząstki , [mm)

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO.© SkyRasterMarek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:



, dnia //

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

G.łębokoŚćNr otworu pobrania pr.Miejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W---Y---N---I-K-- -I -- ------B---A-D- -A __Ń_D_~5_~__
2,50 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Po
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
.- _.- - _._- .- •• _-'. -~- -"-'--'~--' --- - - --_._--------_ •• -."--.--.- ---------_._--_._----~---_ •• - - • - ~.~- _._ •• ~.- ,-_. __ ._----._~- --_ •• ----_ •• " __ o _ •• _,_, __

mokry IV klasa [> 50f0] (grunt silnie wapnisty)

Charakter występowania -poza miejSCem-wietrze-nia(nie podieg-al procesOm transportU i osadzerifiiw
wodzie)

1-2_._U_Z,-IARN_-,_I_E_N_I_E_G_R-:UN,.-TU-:-:-....,w..:g_a_n_a_l_i_z--'y=-S_i,t_o_w_e..:j_-:-----:--:---łAnaliza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I--0_c_;_e_ki-=~_m:~]+p_n_:_z_:_:_:_:_:_o::.;[:::..'c=-;+_p_o_z--,~:....:--,~:....a_J_·e_+_p_r_z_e=-~%_h:...]O_d_Z_i--li~~~~~~~_~_~t~1i~~~~fi~{_~t_1i~~~~~~~:~]

1-----+------+------+--------ł:_~J~~tt-] :~~}~~~r~t.1:~~i~~{~1
1-----+------+------+-------I!-~J~~J~t~.: :~~}/~f~t__::-~~;:~k~1

Barwa gruntu:
--------

8,000 33,100 6,620 93, 380 _~~.~~r~~.
4,000 54,900 10,980 82,400 Wsk. różnoziarnistości, wg

~~2~,~0~O~0--+-----6~2~,~2~0~0~·-----1~2~,747470~----~6~9~,~9~6~0~d60 1,2572U = - = 7,33
1,000 75,700 15,140 54,820 dlO 0,1715
0,500 86,200 17,240 37,580 KWALIFIKACJA GRUNTU

~~0~,~2~5~0--~--~1~0~1~,~9~0~0~-----2~0~,3~8~04-----~1~7~,~2~O~O~wg PN-B-02480:1986
1--~~~---~--·--~~~~1-----~~~~_r------~~~-1 Rodzaj gruntu:Pospółka gliniasta (Pog0,125 54,300 10,860 6,340

0,075 8, 7° ° 1, 740 4, 6O°
Legenda1-<_O-'-,_0_7_S_1-2---=-3-'-,--'0_0'-0'--f--__ ...,--,,4..!.,_6:-0-:-:c0-t-0-',_0_0_0--1--O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Razem 5 OO ,° ° ° 1O° , ° ° ° Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
FRAKCJE ~
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, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

M1ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678
GłębokośćNr otworu pobrania pr.

2,70 [mJ

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Pr+ KO
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa

Dgr. skalisty Dgr. spoisty

[!1gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

zawartości węglanu wapnia, CAC03
mokry

Charakter występowania poza mieJscem wietrzenia (niepodlegafprocesomtranspo-rtiJT óSadienliJ w
wOdzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozostałość pozostaje przechodzi -------------------

[%J [%J I;> 2,00 mm '! < 2,00 mm !: fkkam.
1-0_c_z_e_k----=:[_mm----=:J+n_a_s_i_c_i_e-'[:..:g::;J=---j__ ---==---.:'--__ I-_---=::c.-:::c.-:_---łI:12,4 % : ~!~_6__:s__ j: 1,6 %

:-;;--Ć-;SO-DUii-1: < 0,50 mm fż żwir. :
1------+------+-------1-------1, _47,8:% __: 52,2 % 10,9 %:

----+--------1-;>;--(~)-ś·:,~~i~;;--~:m~-::i~~}~!~t~_ii_f~f~~S\

Barwa gruntu:--._--_._ ..--_._. ~._---
sz.-brąz.

16,000 9,600 1,920 98,080
8,000 4,100 0,820 97,260
4,000 17,500 3,500 93,760
2,000 31,000 6,200 87,560
1,000 60,400 12,080 75,480
0,500 116,600 23,320 52,160
0,250 138,400 27,680 24,480
0,125 72,500 14,500 9,980
0,075 17,400 3,480 6,500

<0,075 32,500 6,500 0,000
Razem 500,000 100,000

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,6103

U = -- = ---'---dlO 0,1252
KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Pospółka gliniasta (Pog

Legenda
-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WY K RE S U Z I ARN I E N I A G RUN T U
FRAKCJE

..:!.
Kamienista Żwirowa Piaskowa

'U O 100 'U
'N ---- ·N." 10 f---- 90 ."<! <, <!

·n 20 80 'n

" ...•... ..
N ••Ul -, Ol..• 30 I-- - 70 ·n
G> -, "." ."~ d In 60 ~40
~ -, ~.".a 50 50 ."
" '\ .a
" 60 40 CD

-e . "-, 'OlO 30 O..• 70

"-
I-

CD ..•....
80 20 sUl

'" ~
Ol

•• d '"O 90 10 N
O

-o -...- -o'OlO 100 O 'Ul

t! g on o on o '" \O on .•. '" on '" on ...• '" \O on .•. '" on '" on ...• '" \O on Oo o o o o ....
'" \O on .•. '" '" '" ...• ...• - '" ... o o o "= ... '" ... o o o o O ,; o o

'"•• O o o o ~•• N

średnica cząstki [mml

Wydruk z programu labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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/

4,87

,



, dnia //

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania
----------------~--------------- ..-----------------.--.--- -~--- Gł.ębokoŚć

BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

W.. Y----N---I-,.-K.-I-------.-B---A-__D-A--łł--~-~?~--- ~._.__~~~~j[m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Pd+ KO
Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny [!J gr. rodzimy [!J gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny [!J gr. nieskalisty [!J gr. niespoisty

~!_Ci_I1:_~=!:~<;1_C:~<:>~~~.~!~~I;>.~~~t:~c:zno~::!-_~_.~ ~~asCi-~Ci-"'~~t:<:>~-=~--.--"''''~.~-Ciz:t.'!.-'''Ci~~~~~--.~~5'-~_-....--
i wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegał procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU

_.

8,000 1,400 0,466 99,534
4,000 2,300 0,767 98,767
2,000 3,000 1,000 97,767
1,000 7,200 2,400 95,367
0,500 41,800 13,933 81,434
0,250 88,500 29,500 51,934
0,125 126,900 42,300 9,634
0,075 21,800 7,267 2,367

<0,075 7,100 2,367 0,000
Razem 300,000 100,000

~_~:t:"l!~._9~~tu.: ._ _.____.___~__,
,j.br.-szary
, o ._ •. , .__..• ,. • __ ._.~ ._.,._ .• _..c_ •• ~ •••

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,2895

U = -- = 2,30dlO 0,1260
KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

Legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
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1-+--t-+--1I-+--+-...:......-+-~-+-+-+-t-~-ł-~--j-r---...-t"""',j-"--t-t--j-~-1----+-+-H90 :~

" I' ,~--+--+-+-4~-I----+--,---~--~--~~+--4----~~---+--~~-~~--4-~-+------4--r--t-;80 '~, ~
~-+--ł---ł--4~~-~-------f~-+-- ,-+-+._+--'---._.--f--+.-f--1~+~-+--'--4f------r--I---I-.70 -r-t
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średnica cząstki , [mm]
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BADA~IA
Wyt{)~~ SPRAWDZIŁ:



, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGIŁódź

~ejsce pobrania
--------------------- --------------------- Głębokość

BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

W---Y---.N--I--K---I--------B-A----D-- A- Ń~_~=-_~.. ~,o~ [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Pd
Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

S_t:'=-~_~~~~~1::l1:ości~_~an.!,~~~~?zn?~_c::i .____ ~~:s~_~~~_~to_~ci_. węgbIl~_.~!l!'_~~~.~_~C:?~_._.._.._
mało wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania _·poZa miejsCem wietrzenia (nfe podlegał procesom trarisportii i osadźeniu Vi
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTUwg analizy sitowej Analiza wykresu _zawartość ziarn, frakcje

1-0_c_W;_e_k_i.::t_m:--=-]+~_:_z_:_:_=_:_:_'7:.::::.:·~:.·+-p-o-z-'7:.:-=~:.a_J_·e_+-p-r-z-'e[:.c%-'~:.O-d-Z-i__l:~~~~2~~tt~1:~\.~~-!~~~~t_1:~~k?~~~:~]

I- + +------+-------I:-~-~ó~~ft~] :~~j~~~t~t.1::~~~~k:~:
1-----ł----------+------+-------I:-_~ __~~~rt-.1:~~~~~~~~{~t.1::~~~~t~:

Barwa gruntu:

8,000 0,000 0,000 100,000 Tóity _ . _
4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. różnoziarnistości, wg

1--,2=-','-:0:-:0:-:0,--+----0=-','-:0=-0=-0::--+----=--0-'-,-=--0-=--0-=--0+--c:-1-::0-::0-'-,-::0-::0C::o:---1U = _d6_0= _-::-0-,-,-::-1-::-15-::-::-6
1--,1~,0=-0=-0~+---c::0~,c::3~0::-0~·----::0-'-,-::1c::2~0~--~9~9.:.,-::8-::8-::0:---1dlO 0,0688

0,500 0,500 0,200 99,680 KWALIFIKACJAGRUNTU
1--0~,2~570-i---~0.:.,~6~0::-0~---~0~,:.2~4~0-r--~9~9.:.,~4~4~0~ wg PN-B-02480:1986
b-~~~-4---~~~~-r--~~~~~---~~~77~ Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

0,125 81,200 32,480 66,960

1---,0~,'_:0~7~5,--4---'1~2::-8~,'-:3~0~0::-f--~5~1,320 15,640 Legenda
1-<..:.::.0.:.,-"0__7-"5'--+_---,:_3=--=-9.!.,-::1'-:0:_0:---1f---:-.::,1-::5.!.,~6:_4:_0::_t_-----'0-'-,-0,,-O-'-'-0-j-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Razem 2 5 O , O O O 1 O O , O O O Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

FRAKCJE
Piaskowa

średnica oząstki [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:

/

1,68



dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

l ykonawca PGI Łódź

ł~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W Y----N-·-I- K-·I- - - B--A D N"D192A --------._-
. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki

istępna klasyfikacja gruntuet!gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

CD gr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
o-w __ " ••• _ • __ . _•• _ •• __ ••• _ •••• u __ •••••••• "_ ••• '_._. • • ,_" __ ._. ~_ _ ~_. __ ••• _ ."_." ,.. • ••

wilgotny III klasa [3 - 50f0] (grunt wapnisty)

C~arakter występowania --poza miejsCem W1E!trzenii-Cilie-podlegalprocesom-·tra-nsportiJ-i OSadzeniu·w .-
-~~.!~~------ --- - -_._-------------- ---- -----.-- ---- -_._--. __. -_. --

I--=t2.:...-U:..:Z_I_ARN_,...::I-=E.::.N-=I-=E:...-G:..:R-:UN_TU-,-:..-.w=-g~a.::.n:..:a-=1_i_z-,y~_s_irt..:.o_w-=e.::j:...-c:--:-_--łAnaliza wykresu - zawartoŚĆ ziarn, frakcje

I-O::...)(ł-~::.e.::..:..:::..::;_m:--=]+p_n.:..:_z..::..:::..:::..::_:_~:..::::..'~=-'+-p-o-z-'~:...:-'~:....a-J--e_+_p_r_z_e[=-c%_~=-O_d_Z_i-ł!~~I4~tt~1!~~}~!~~_~tl!:~~~~~t~~1
I-+-----I-------+---------~-------I :~~J~~tt-.ji~-~__~~!~t~t1::~~~~{~1
I-~----+-------+------+--------I i-_>_:-_~?ft·.i::~:-J~~~r:t]::~~;:~k~:

6,000
8,000
4,000
2,000
1,000
0,500
0,250
0,125
0,075
0,075
Razem

~
~

Kamienista
'O O
-N.~ 10
"-!: 20"N"~ 30
.~~
.~

40

.a 50

"k 60
""

97,600 19,520 43,520 KWALIFIKACJA GRUNTU
89,200 17,840 25,680 wg PN-B-02480:1986
39,800 7,960 17,720 Rodzaj qruntu:Pospólka gliniasta (Pog

18,900 3,780 13,940
Legenda

Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

69,700 13,940 0,000
500,000 100,000

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

FRAKCJE

średnica cząstki [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:

1.30 [m]

/



, dnia II

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

PGI ŁódźWykonawca

Nr
G3:ębokość

otworu pobrania pr.Miejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W-.~Y._.N-..-I---K-~I-._._.--_-~B~-A---D".-A.-(N~.I_~~.,-_. 2,001 [m]
, __ ~__ C-._ .• ,- •..•_ .._-'

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Psl Pd
Wstępna klasyfikacja gruntu

[!] gr. naturalny [!] gr. rodzimy [!] gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny [!] gr. nieskalisty [!] gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03--'-'~-_'_-----',"-----' . -,---- .. - - ._-'.-.'_ ..--.-_._---_.,-----_._ ...._ ..._---------_ .._--._--- -"- --'--" ._--_._._._--,._. __ .-_._~-_._.~-_._---_.._---_._ .._---._-_.-_._.-._.---~._--~.-_.__ .

wilgotny I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegał procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozostałość pozostaje przechodzi : ,------------.I:> 2,00 mm : < 2,00 mm :fkkam. :

ro_c_z_e_k....:[=-mm--=]In_a_s_~_·c_~_·e-[:..:g::,:]i---[=-%....:]O--i--....:[=-%...:]'----r'::::::;O:'! ,:?3:.::%~,:_::;99,7 % :.... O.~?.~:
I------+------+------~r-------ł:> 0,50 mm < 0,50 mm::fżżwir.
r----j------I-----t------t::::::~5.~,,0~::%,':::::: 95,0 % :: 0,3 %
I------j-------+-------+-------I:> 0,25 mm i·<··O~·2·5··~1fppiask.:

50,6 % :J19,.4 .. ~ ... : 98,1 %

Barwa gruntu:

brąz.8,000 0,000 0,000 100,000
4,000 0,200 0,066 99,934
2,000 0,600 0,200 99,734

I--i,ooo 2,100 0,700 99,034
0,500 12,100 4,033 95,001
0,250 136,700 45,567 49,434
0,125 133,100 44,367 5,067
0,075 9,300 3,100 1,967

<0,075 5,900 1,967 0,000
Razem 300,000 100,000

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,2860

U = - = 2,04
dlO 0,1399

KWALIFIKACJA GRUNTU
wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Piasek średni (Ps>

legenda
Krzywauziarnieniauzyskanaz obliczeń
Krzywauziarnieniauzyskanaz interpolacji

W Y KRE S U Z I A RN I E N I A G RUN T U

.•. FRAKCJE
:!.

Kamienista Żwirowa Piaskowa

'" O
"r\.
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." ·N
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·n 80 -r-r
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" \ "" lO
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40 \ ~'M 50 'M.fi 50

" .fi
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średnica cząstki (mm]

Wydrukz programuLaborTech2 PRO.© SkyRasterMarekKupaj.www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:



dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGIŁódź

GłębokośćMiejsce pobrania : BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.
~----------------------' l' \

W-..Y-...N....I .....K.-I ..- .....,.B....A- ..D ....A....N..~':l.~~ . .f L.... 2,50 [m]

l. OPIS MAKROSKOPOWY próbki
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny [!jgr. rodzimy ~ gr. mineralny

D gr. antropogeniczny Dgr. nasypowy D gr. organiczny

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa

Dgr. skalisty gr. spoisty

~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

zawartości węglanu wapnia, CAC03
; wilgotny II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)

Charakter występowania :'poźam'ieJscem iNietrzenla(l,iepCidiegał procesOm'transportilTosadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

t-0_c_wym_z_e_:-=t_m:......::]+_~_:_z_:_=_=_:_:_o.:..[::::..'c.:..;+_p_o_z_7=-:_~_a_je_-t-_p_r_z_e"-[c%_h.::..]O_d_Z_1._.-j:.>....2.0:-:,~'.g:- .... :m~... : !.\.~~!~~.}n:.:i:~~9~~~:~1
I- f -+_ .. +- I!·>..ó·i~f:m..! < gś~~:m !! fŻo~6\

1------1I-------+-------+-------1I:·; ..O,25 .. ~:: < 0,25 mm i'fppiask.'
I: 3,4 % :: 96 6 % :: 90,2 %

Barwa gruntu:
'br~:::szary'-'--8,000 0,000 0,000 100,000

4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 0,100 0,040 99,960
1,000 0,800 0,320 99,640
0,500 2,800 1,120 98,520
0,250 4,800 1,920 96,600
0,125 94,800 37,920 58,680
0,075 93,400 37,360 21,320

<0,075 53,300 21,320 0,000
Razem 250,000 100,000

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,1273

U =- = =dlO 0,0507
KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

Legenda
-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

W Y KR E S U Z I A RN I E N I A G RUN T U
:; FRAKCJE :!-

Kamienista Żwirowa Piaskowa
"\1 O

~
100 "\1

·N ·N
.~ 10 90 .~
<1 '\.

.:
'n •.- I- 80 -r-t
CIJ 20 CIJ
N \ N
lO lO
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SPRAWDZIŁ:

/

2,51



dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

/

Wykonawca PGIŁódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK- OW 678

W---cY-.---N-~.-I---K--..-I--.---"- ....B---A-_D---A- .....Ń--~.~.~..._cj

G1:ębokośćNr otworu pobrania pr.
2,501 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Pd + wkł. G
Wstępna klasyfikacja gruntu
[!] gr. naturalny [!] gr. rodzimy [!] gr. mineralny Dgr. skalisty Dgr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny [!] gr. nieskalisty [!] gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
----+----_. __ .-~----~-+ .-.__ ._------------._"~--:----------------: ,--_. __ ._---_. __ ._-_._ , __ _ _._--_._--_ -.-~_._--.,.---_._---~.---_.._-- __..~--:---._.-:

wilgotny

Charakter występowania

II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)._._--..-.--.-------- ._------ _----_ _._ ..- _ _ -- .. _.-

poza"'inIE!)SCem'wićrtiienia (nie podlegał procesOm transportu i 'Osadzeniu w
wodzie)

.... _ ....-- .. ----..... _..... . .. - ..... _ ...

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
> 2,00 mm: < 2,00 mm: fk kam.

o 7 %: 99 3 % : 0,0 %

I: > 0,50 mm :: < 0,50 mm f ż żwir. :
r-------~------------1------------t------------1:- ....-.2:I'~:3~cc%::ccc: 97,7 % 0,7 ~:

!->""():25""~"! < O ,25 =! fp piask.
1-----------1--------------+------------+-------------1 : 1i:l,2_% .: 81 8 % : 94,7 %

wymiar pozosta1:ość
oczek [mm] na sicie [g]

pozostaje przechodzi
[%] [%]

~<!-!::!!~JE:.t:t!l:!-~..:_____ .._ .. .__..
'brąz.8,000 0,000 0,000 100,000

4,000 1,300 0,434 99,566 Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,1931

U = --- = 1,84dlo 0,1051
2,000 0,900 0,300 99,266
1,000 1,400 0,467 98,799
0,500 3,400 1,133 97,666 KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

0,250 47,600 15,867 81,799
0,125 187,900 62,633 19,166
0,075 35,800 11,933 7,233

Legenda1-<...:..:.0.!..,-'0-'7-=5'--+-2::...;:;::1.!..,_7_0'-0'-!f-----::7...!.,-,2:-3.,-3-:-1--0-'-,_0_0_0-;-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Razem 3 OO , OOO lOO , OOO Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WYKRES GRUNTUu Z I A R N I E N I A
FRAKCJE
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SPRAWDZIŁ:



dnia II

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca

~ejsce pobrania 'Nr Głębokość
BIAŁYSTOK - DW 678 otworu pobrania pr.

W-.~Y-.."N.J:--.K..-I .....--_..B--..A ....D ..A...:Ń.~"-~~...~L •• _ •• ~~.~~![m]

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki ·_~~~ap'yl~.._ _ _ _
Wstępna klasyfikacja gruntu
[!]gr. naturalny [!] gr. rodzimy [!] gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03.-----------------------. -_._---------- ..._---_. __ ._-_..- .__ .__ ._~.._ ..__ ..,._- ------------,._---- ._-------_._-~-'.- -------'._-----._'_._---_. .-.---.--- ..----------------_ ..-.- -~-~---.

mokry III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)

Charakter występowania poza miejscem Wletrzenia( niepodlegafprocesomtransportu Tosadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

> 2,00 mm: < 2,00 mm::fkkam.
11 B %: BB 2 % : 0,0 %

wymiar pozostałość pozostaje przechodzi
oczek [mm] na sicie[g] [%] [%]

~-----+--------+------+-------ł:> O ,50 mm .:< 0,50 mm

1-=========r============l=============c============~(~C,465;~,7~c~%~ci:: 54 3 %I- >O,25mm::<0,25mm
71,2 % :: 28,B %1------+--------1------ -.-----

Barwa gruntu:
-_.-----_ ..~--------_._-- --- _._ .._.-.

1--8",-,0c:-0c:-0".--ł-----::3:-,-:0:-,0:-0:--t-----=0-,-:6::-;0:-:0:-+---=-9-::9-,-:4--=0:-:0~1sz.-brCl~:" .. _ .... __.. _.
4,000 22,000 4,400 95,000 Wsk. różnoziarnistości, wg

1---2~,707070--+-----~3~4~,:-:1-:0~0~-------6~,~8~2-::0-+----~8~8~,:-:1:-:8~O:--łd60 0,5854
~~~~:--~----~~~~_~----~~~~~----~~~~~ U = --- = 5,53

1,000 59,900 11,980_~ __ --~7~6~,~2:-:0~0:-+~~~d~10~~~0-,~1~0=5=8~--------------__i~_·-0~,-5-0-0--+-----1-0~9~,~6~0~0-+-----2~1~,·9~~2054,280 KWALIFIKACJA GRUNTU
1---0~,2~5~0~4---~1--=2~7~,-4~0~0~------::2~5~,~4:-:8~0~----~2~8~,~8~O:-:O~wg PN-B-02480:1986
I---=~::.=.~-+--..::.:=-=-.!....=-=--::-j~----=-_::"_-::-:::_:::_+----::_;::_-'-:::-;::-:::-l Rodzaj gruntu: Pospółka gliniasta (Pog

0,125 83,600 16,720 12,080
0,075 19,100 3,820 8,260

Legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

<0,075 41,300 8,260 0,000
Razem 500,000 100,000

UZIARNIENIA GRUNTUWYKRES
FRAKCJE

średnica cząstki [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

SPRAWDZIŁ:

.



, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W---Y--N ----I---K---~I -------B---A-~D----A-Ń H-3.1

l. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki Po ' '.-~,_______~. _ ,,,L __

Wstępna klasyfikacja gruntu

[!] gr. naturalny [!] gr. rodzimy [!] gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny [!] gr. nieskalisty [!] gr. niespoisty

s~an ~:'!:.~~~tności~~!l~~~~s...!:X_c-=-~o_~c __~______ Kla~~_~~~~1::~~~~_ węg~_Ci~_ wa!,~~_Ci~_~~~ _
mokry II klasa [1 - 3%] (grunt słabowapnisty)

Charakter występowania poza-miejscem-wietrZenia (nie pOdlegalprocesomtransportu iosadzeniu W--
wodzie)

---- -- -----

2. UZIARNIENIE GRUNTUwg analizy si towej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I-o_c_;_e_:-=;_m:~l+-P_n_:_z_:_:_~_:_:_~::..:;=-'~=-'+_p_o_z--,~=-:--,~=-a_J_-e_+_p_r_z_e[=-~_~=-O_d_Z_i--lr_~~~~~~_~_-_t~-_::~-~-_-_~~,o~-_~t_:!~~~~~~~~~:
~----+-------+-------+-------ji~~J~~rt-1:~~}~,5t~t:i:~~~~f~1
1------+-------+-------+-------1 [~~~~~J~t_j[~~}~~2{~ti::~~ł~~\:

Barwa gruntu: ~-*-- - -~_.-.-- ___ o ____

8,000 19,600 3,920 96,080 br.-szara
-- -

4,000 32,200 6,440 89,640 Wsk. różnoziarnistości, wg
2,000 31,300 6,260 83,380 d60 0,6728

3,15U =- =
1,000 50,700 10,140 73,240 d10 0,2135

0,500 133,700 26,740 46,500 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 161,200 32,240 14,260 wg PN-B-02480:1986

0,125 53,900 10,780 3,480 Rodzaj gruntu:Pospól:ka (Po>

0,075 7,800 1,560 1,920 - - - - - - - _. ~-- - - - - ~ * -- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - _. - --

<0,075 9,600 1,920 0,000 legenda
Krzywauziarnieniauzyskanaz obliczeń

Razem 500,000 100,000 Krzywauziarnieniauzyskanaz interpolacji
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dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W- Y-N--- I--K---I------ --B---A-D---A-- Ń-!l:'-'-~-- .
l. OPIS MAKROSKOPOWY próbki
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny Dgr. skalisty D gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
--------_._ ..-._-_ ..----- ----------- .._-_ .....--"-'---"-~-- ~_._-_._-_ .._---_.-_. ------- _._----. ------ ----_.-.-._--------
mokry III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)

poza-miejScem-Wietrzenia (nlePodiegał procesOm-transPortuj OSadzeiiiu w--
wodzie)Charakter występowania

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I--0_c_wym_z_e_k~-=t_n:---=]+-~-:-z-:-:-~-:-.~_o=_[:=-' =_~+_p_o_z_o=_[:_~=_a_j_e_t_p-r-z-e=-[~-h=-]O-d-Z-~-·--ł i~~~_~f~ft-_1:_~j~~~t_t:::~~~~~~~~]
1-----+------+-------+--------ł!~~~:~f~ttJ::~j~~~ft!:~~~~~{~]
I-----+---------j-------I--------I r>--~~~ft-]i-~_-:~~ftJ!:~~;~~~~:

Barwa gruntu:
-- .- - ----

sz.-brąz.8,000 0,000 0,000 100,000
4,000 1,300 0,432 99,568
2,000 3,600 1,200 98,368
1,000 6,200 2,067 96,301
0,500 24,300 8,100 88,201
0,250 168,200 56,067 32,134
0,125 69,200 23,067 9,067
0,075 6,600 2,200 6,867

<0,075 20,600 6,867 0,000
Razem 300,000 100,000

Wsk. różnoziarnistości, wg
d60 0,3483

U = - = -~:-::-::-::-dlO 0,1349
KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek średni (Ps>

Legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

W Y K RE S U Z I A RN I E N I A G RUN T U
:!. FRAKCJE :!.
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, dnia / /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania
----------.-.----- ----.--.--.--..----.---- --.- -- -.-... Gł.ębokoŚć

BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

W-.-Y -r-r-. -N--.-I.-.-~-K"-..I-~---..-B-.-.-A---D.- ..A--J~~~~_~:~__i '_._ 1,20i [m]

l. OPIS MAKROSKOPOWY próbki Ps + wkł. G
Wstępna klasyfikacja gruntu
[!]gr. naturalny [!]gr. rodzimy [!] gr. mineralny Dgr. skalisty Q gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny [!J gr. nieskalisty [!] gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
"'--~_....~._+-.----_..-.---~---------. ,------- ..------.'-:----...-.--- ..---- --~---_.--~-.....,..--." ,---.--- ...- ..-.-~'-_._._.-.---.---._----._-.--._--.-_c__. __ ._-_ .._-_ .....--. '-.-..--.-'-'-.-.-..---.----.-.----.-----~~
mokry I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania
..,-----,- -- _ ..- -----_ ..•_--. '- -.__ ." ._.-_.-._~,,-,- ._, .•..__ .. -~..,--." --_.- _._ .....•_---_ - _-
poiiriiiejscemwietiiellia(nie podlegał procesom transportuj osadzenlii-w--

._.,!o~2!!el_.__ __o .. .. _ .. _ _ .. . _ __ __ ._ _ __ . ~_ _. __ .~.. . _ i

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozostał.ość pozostaje przechodzi i->--2-;OO--~-1< 2,00 mm f

k
kam. :

f-0_c_z_e_k-=...[mm_=-l+-n_a_s_i_c_i_e_[:..:g::c1'------f__ -=-[_%.::.1__ -+__ -'[:...%-=1'--_-1: ~!_ ?_. _~_._: 97, 4 % o, O %:
:->--0-;50--~-i< 0,50 mm i:fżżwir.

I------+---------I------_f_--------I. ~!!_~__~ : 62,2 % :: 2,6 %

1-----+------1---- ---+------1:-»-·00,: 22!55-Imm~··i<: -o ,2-5--~1i-f~-pi~;k~-1
67,6 % : ~~!_~ __~ : : 90_,~__~~

Barwa gruntu:_ ... -~~. ..--~_.,-----

c.br.-szary8,000 0,000 0,000 100,000
4,000 4,700 1,565 98,435 Wsk. różnoziarnistości, wg

1---2~,-0-0-0-·I-----3~,-0-0-O---l----1-=-,~0~0~0-f---~9~7~,-4-3~5---1U = __d6__0 =_~0~/~4~7~7~5

1,000 22,100 7,367 90,068 dlO 0,0829
5,76

0,500 83,600 27,867 62,201 KWALIFIKACJA GRUNTU
0,250 89,300 29,767 32,434 wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Piasek średni (Ps>0,125 49,100 16,367 16,067
0,075 21,200 7,067 9,000

Legenda
1--<..c..::.0-'-,..::.0-'-7.::5_+__ -'2=-7-'-,.::0-'0:...0'------f-::-9-".,-:0,-0.,...0::--1--0-'-,_0_0_0--1-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Razem 3 O O ,O O O 1 O O ,O O O Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

WYKRES U Z I A R N I E N I A GRUNTU
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dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGIŁódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK-=:OW-67S---------- --------- Nr otworu p~~~~~~ś~r ,

W--Y--.N---I-.~-K.--I--------B---A.-D-A.-Ń-łi.~~:~-."-_ _ ~,~~[m]

1, OPIS MAKROSKOPOWYpróbki _~~_~CI~\,~_. _
Wstępna klasyfikacja gruntu

[!] gr. naturalny [!] gr. rodzimy [!] gr. mineralny

Dgr. antropogeniczny [J gr. nasypowy Dgr. organiczny

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa
......_._----_._-----_ ..__ .._- _._._._---------_._--------,_._--_._------.~- .---_ .._---------_.-_ ...---'-------_ .•..__ ._. __ ._-----------_._--_. __ .__ .~--

Dgr. skalisty Dgr. spoisty

[!] gr. nieskalisty r+l gr. niespoisty

zawartości węglanu wapnia, CAC03
mokry III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)_ ....- ~_._. __ ._,_._._, ..- -- -._---_._--_ .._-~-_..._. __ .__ ._-------_. __ ..._.- .._~...__ ._._..__ .._.-. __ ..._ ...__ .__ ._-_._-"._-_ .._-_._._---------_ ...._--_._-

Charakter występowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegał procesom transportu i osadzeniu w
wodzie)

: • _. __ •• ,_. "_.' _" __ .' ._"'" • __ ._ 0_' •• __ ._._._._.~ .• _ .•• __ •• __ • __ ••• __ ._. •••.. ~, __ • • __ •••• __ ,, ._ ~. __ c "' • ·_~,. __ ,

1-2_,_U_Z_I_ARN_-,-I_E_N_I_E_G_R_UN_T_U_rw-,,-9_a_n_a_l_i_z--,y,,--_s_i,t_o_w_e_j-I Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozostaLość pozostaje przechodzi

> 2,00 mmi! < 2,00 mm fkkam. :
~o_c_z_e_k----=-[mm_=-]rn_a_s_i_c_i_e-=-.;[g:::.:li-----.:;[-%-=-]--i----'[=--%--=]=---,:-- __-,:1:-,6,,--;9-_-c%~cc:::: 83, 1 % o, O %:
1-----+---------+-------1---------1:> 0,50 mm{< O~5-0-~1:fżżwir,

t====t=====!=====!=====~:c~ccÓ4i:6@ ,1 c%~c::: ~~!_~ __~ :: 16,9 %
> 0,25 mm: < 0,25 mm::f~-piask.1

71,9 % :: 28,1 % i__?~_~~__~_jI-------r------~-----------r----------
Barwa gruntu:

8,000 6, O O O 1, 2 O O 98, 8 O O SZ•.-.!!~~~.____ .. _
4,000 33,100 6,620 92,180 Wsk. różnoziarnistości, wg

1--2--=-,-0-0-0---11------,-4=-5-'-,-=-3-=-00.,,-1---9=-','-0=-6-=-0=-+----:8:-:3=-',--:1--:2:-:0:-1U = __d6__o = 0,6223 7,10

1,000 66,800 13,360 69,760 dlO 0,0876
0,500 79,400 15,880 53,880 KWALIFIKACJAGRUNTU
0,250 129,000 25,800 28,080 wg PN-B-02480:1986
0,125 75,600 15,120 12,960 Rodzaj gruntu:PospóLka g~iniasta (Pog

0,075 18,200 3,640 9,320
Legenda

I--<_O~,-"0_7-.::S_+_--:::-4:::-:::-6-"-,-,:6:-;0::-0::---i__ --::-=9."-,--;3::-2::-0;;-t--O-'-,_O_O_O-; -O Krzywauziamieniauzyskanazobliczeń
Razem 5 O O , °°° 1O O , O °° Krzywauziamieniauzyskanaz interpolacji
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SPRAWDZIŁ:

/



, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGIŁódź

'Nr G~ębokość
otworu pobrania pr.Miejsce pobrania BIAŁYSTOK- OW 678

W--Y---N --I---K---I B--A -D--A- Ń_H-6.1 3,50 [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki}~Oz~pyl~ '<~ _

Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

~_t:~__'W~_~~otn?!~ ~t:a.~y]:~~~~CZ~?ŚC~,__________Klas~_~~a.~~?~~:i __:-ręg!_~~~_'Wa.1:~!~!_~~_<?~ _
mokry IV klasa [> 5%] (grunt silnie wapnisty)

Charakter występowania poza miejSCem wlettt'enTłi (nie podlegał i'-roc~mtransportu i osadzeniu w
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTUwg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozostałość pozostaje przechodzi :-;:--2-;OO--~--: :-<--2~-O-O--~-: :-f~-k~~-.-:

I-0_c_z_e_k--=-[mm_=-]+-n_a_s_i_c_i_e~[g:::]'-I----=-[-%-"-]---+---'[=-%-']=-----1 i ~~!_ ~__~ : i ~ ~! _~__~ ! i ?_~()~:
1------1---------1---------+-------1 :->--Ó;50--mm-~:-<--O~-5-Ó--~~:-f~-;;i~:-:
1-----+-------11-------+-------1 L :5~!_~__~ :[ ~~!_?__~ !L__~?_~~_y

1-----+------+-------+--------1 r_~J~~ft~::-~}?rtj::~~{~t~l
Barwa gruntu:~ .._. -----_. ._-~-

.brąz,
1__ ,. .'- •• _ •••••8,000 3,900 0,780 99,220

4,000 24,800 4,960 94,260
2,000 49,100 9,820 84,440
1,000 101,400 20,280 64,160
0,500 102,500 20,500 43,660
0,250 96,200 19,240 24,420
0,125 74,700 14,940 9,480
0,075 17,800 3,560 5,920

<0,075 29,600 5,920 0,000
Razem 500,000 100,000

WY KR E S U Z I A R N I E

.~ --
Wsk. różnoziarnistości,

d60 0,8737
U = - =--:--:-::--:-::-

d10 0,1293

wg

KWALIFIKACJAGRUNTU
wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Pospólka gliniasta (Po~

Legenda
-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji

NIA GRUNTU

FRAKCJE

1""łCD \D1l"I~

o o o o
'" 10 N, N
o ~ o

-N90 'M~
80 'n
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-M
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40 <I>
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20 ~.•..
"d. <If
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O--l- ..-- -- -o

O ""..., m \O 10
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O O O "o ~ ..~..
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\O 10 •• '" 10 N
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10...o m...

średnica cząstki t [mm]
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SPRAWDZIŁ:

/

6,76



, dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGIŁódź

~ejsce pobrania
---------- - ---'-~--"-"-'-'-" -- ------.- Głębokość

BIAŁYSTOK - DW 678 Nr otworu pobrania pr.

W- y----N---I--K--I------- B--A--D- A _Ń __~~~__ ~o~ [m]

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki

Wstępna klasyfikacja gruntu

~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

~~.a!l_~~~go~ośc~ Stan pl.a~~c::no~-=-~___ _~~_~_a.__l?:.Ci~~=~o_~C?~wę<;J~Cin:,!_~~p.I1:~.a,__~c:9.~__

v......-,-

wilgotny III klasa [3 - 5%] (grunt wapnisty)- --- _. - . - -.._.- ------" '._----_.-._-
Charakter występowania poza miejscem wietrzenia (nie podlegał procesom transportu i osadzeniu w

wodzie)

1-2_._U_Z_I_ARN_-,-I_E_N_I_E_G_R_UN_TU_,w,.:.:.g_an_a_1._i_z-=y,--s_~_·,-t_o_w_e.cj -ł Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I-0_c_~_e_k_i.:.;_u:.....:]+:_:_z_:_:_~_:_:...:~:.;::::-~:..-+_p_o_z...:~:..:_'~'_a_J_·e_+_p_r_z...:e[:..~_~:..O_d_Z_i-ł[~~~~-~~_tt-_j:-\_~~~~rt_ji~~~~~~t·~]
1-----+------+------+-------1i-_~__~~~ft~ji_~-__~~~~{~t.ii:~~ft~:
I-----+-------+-------+-------łi~~~~o~~ft~ji_~j~~~{.t~1[:~~;~~~~]

~~rwa grun!u~ _
1--:8-,-,0-:0--0~+----0:-,-0:-0:-0:-+---0-=--, -=-0-=-0-=-0-1---':-1-=-0""0-,""0-=-0"'0-1.j.sz.~brąz. _ __

4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. różnoziarnistości, wg

~==2=,=0=0=0==:======0:,=0:0:0::======:0=,:0:0:0=:===:1~0~0=,~0~0~0:U = _d6
_
0= __ 0-,-,_1_o_44_

1,000 0,000 0,000 100,000 d10
0,500 0,200 0,080 99,920 KWALIFIKACJA GRUNTU

~-0~,'-2~5~0--~---0~,'-3~0~0~---70~,-=-17270~--~9~9~,~8~0~O~ wg PN-B-02480:1986
I--~--~---~~~~+--~~~~+---=~~~~ Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

0,125 62,400 24,960 74,840
0,075 11 7,300 46, 92 O 27,92 O ------------------- -----------------------------------------~~~~--I---~~~~~---~~~~+_--~-~ legenda

1-<_0.:..,_0_7_5_+-__ =-=-6-:9.:..,-:8cc°:_0~f_-_:__:2_::7-'-,_,9:_2::_::_0+----0-',-0_O_O~Krzywa uziamienia uzyskana z obliczeń
Razem 2 5 O, OOO l OO, OOO Krzywa uziamienia uzyskana z interpolacji
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dnia

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

/ /

Wykonawca PGI Łódź

M2ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

8,26

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

~~an .wil~otności Stan pla~tyczno~.c~. _ _ __ Klasa zawartości ..~ę_~~~r:u wapnia, CAC03
mało wilgotny IV klasa [> SOfo] (grunt silnie wapnisty)

Charakter występowania -poza' mie)scemwfetiienia- (nie podlegał procesom transportu losadzeniuw
wodzie)
.•.----- -- .__ .

J-2_._U_Z,-IARN_--,_I_E_N_I_E_G_R-:UNTU:---:-:--.w..:.g_a_n_a_l_i_Z-,y=-_S_i,t_o_w_e..:.j_.,.--,-_-IAnaliza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozostałość pozostaje przechodzi :->--2;OO-~-~ :-<--2~-OO-~~ :-f~-k~~~--1

J-0::....c::....z::....e::....k-.:-[mDl--.:.=-]+-=-n::....a.:..::....s::....i::....c::....i_e::....:..:[g~]~__ --=-[-=%..:.]---+---=[=-%:"':]~--ł! ~~! _?__~ __: !__._? ~! _?__~ : ! __?_~?__~_j

I-----+------+------+-------I:~~J~~~_-t-l::~j~~~t-tJL~~~~{;:
1-----+------+------+-------1 :~~-_~i~ft-_1r_~__~~~{_t1!-~~ł~~~~~:

0,500 100,600 20,120 32,080 Kw.ALIFlKACJA GRUNTU
0,250 81,300 16,260 15,820 wg PN-B-02480:1986

Rodzaj gruntu:Pospółka gliniasta (Po~0,125 35,900 7,180 8,640 v~

Barwa gruntu:_._-----~-_. ----- -
8,000 25,300 5,060 94,940 brąz. .__
4,000 44,800 8,960 85,980 Wsk. różnoziarnistości, wg

1--2~,0~0~0~+----~5~9~,~7~0~0~----~1~1~,~9~4~0~-----=7~4~,~0::....4~o~U =_d6_0= __ 1~,_2_6_5_1
1,000 109,200 21,840 52,200 dlO 0,1531

0,075 8,600 1,720 6,920
<0,075 34,600 6,920 0,000 Legenda

Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacjiRazem 500,000 100,000
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SPRAWDZIŁ:



dnia /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

/

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W--Y-N---I--KI--------B--A--D- A

Głębokość
Nr otworu pobrania pr.

N'OM6-2 1,30 [m]
- ..- -~----, •..~--- --

1. OPIS MAKROSKOPOWY próbki
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny

D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa~.--~ ----_ _---_ ..--< ".- --_.-- -' -._.._-_._------_. __ ._-_._-------_ .._-_ _._- ,.._-_.---------~---_._--_._-_. __ ._. __ .__ .__ .- ..~_.._ __._------------_._-_._----_._ _-'.'-"-' -
mokry

D gr. skalisty D gr. spoisty

~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

zawartości węglanu wapnia, CAC03
II klasa [1 - 3%J (grunt słabowapnisty)

poza miejscem wleirzeniil--(nle pOdleg-ał-procesoniiianspOrtu·- fosadzenlu w
wodzie)

Charakter występowania

wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje

I-O_c_wym_z_e_kJ.....::·~_m:--=]-+-_~_:_z_:_:_=_:_:_o::..[:::.'c::..;-+_p_o_z_~=-:_~'--a_je_-+_p_r_z_e::..[c%_h::..]O_d_Z_J.._·--ł (~-_2~~tt~]:~\~~~~~~~t_]:~~k~~~~'~]
1------+------+-------+--------ł:->-i);50-~-::-<--O~-5-ó--~~:-f~-;;i~:--1
1--------1e--------+-------+-------łL ~,_?__~ :: ~~!_ę__~ :L o, ° %:

1------+--------+-------+-------1 :~~~_~~~;_~t_]:~~~~~~~~f~t1::~~{~~\]

2. UZIARNIENIE GRUNTU

250,000 100,000
0,000

0,000 100,0000,0008,000
0,000 0,000 100,0004,000
0,000 0,000 100,0002,000
0,100 0,040 99,9601,000
0,300 0,120 99,8400,500
0,600 0,240 99,6000,250

102,200 40,880 58,7200,125
101,000 40,400 18,3200,075

45,800 18,320<0,075
Razem

WYKRES UZIARNIENIA

Barwa gruntu:
-------- - -
br.-szary

- --- ~ ------ ...- ------
Wsk. różnoziarnistości, wg

d60 0,1270
U=-- 2,16dlO 0,0589
KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

legenda
Krzywa uziarnienia uzyskana żobliczeń
Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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SPRAWDZIŁ:



dnia I

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca PGI Łódź

~ejsce pobrania BIAŁYSTOK - DW 678

W~--Y~-N-~-I--K-I-------B--A-- -0-~A"-~~ ~'!:"~....
l. OPIS MAKROSKOPOWY próbki ,~~_z.~PV~~""_
Wstępna klasyfikacja gruntu
~ gr. naturalny ~ gr. rodzimy ~ gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny ~ gr. nieskalisty ~ gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03
••• _-------_._--, - • __ o _ ••• __ ._ ._"",._" •• __ ._~ • , __ , .__ _ •• __ •• _ • ••• _~ •• __ •• • •• ._. ._. ., ••• '._. - _. ._ •• •• •••

mokry I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Charakter występowania
- . o, - ._•• _. •__ "O" __ __, _. _o" __ ._ ..> •• '.______ ._ •• __ __ __ _ • • •• _

,·poza miejscem wietrzenia (nle-pOdfegałprocesoin-transportu i osadzeniu-iN·
wodzie)

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartoŚĆ ziarn, frakcje

I-0_~_z_e_kl.-,[a,-m:--=]+_:_:_z_:_:_:_:_o:_0.:..[:::.'.:..~+_p_o_z_o::..[:_~::..a_j_e_+-p_r_z_e.:..[c%_h.:..]O_d_Z_l._O-Ii~~""2~~ft-"1i~~)~~~~~~t"1i~~~~~~~~~i

I- +~ -t-__ ~ __ ~_+~~~~---ł:_~o~~tt~jf~~j~~~t~tJ!~~~~7t~]
1-------1-------1-------+-------1 :">Ó;25mm"1 r<"-O~-2-5-"mm1!-i~-p;~~k~1

~,"5""~""":i..__~?!_?_"~" __: :_"_~~_~~~:
Barwa gruntu:
._---- - - - <-

j.szary8,000 0,000 0,000 100,000
Wsk. różnoziarnistości, wg

d60 0,1293
U = - 2,36

dlO 0,0549

4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 0,200 0,080 99,920
1,000 0,400 0,160 99,760
0,500 0,800 0,320 99,440 KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pd)

0,250 4,800 1,920 97,520
0,125 100,300 40,120 57,400
0,075 94,100 37,640 19,760

Legenda
1-<..:.O::..!..,..:.O..:.7..::5,--+_--:::-:4::-:=-9.!..,-::4:...:0:-:0::-J~~-=-1~9..!..,-;7:-:6:;-0:::-1f-__ --=0...!.,-,0:....O::..0-=-------j-O Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczeń

Razem 25 ° r ° ° ° 1 O° , OOO Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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dnia / /

ORZECZENIE O JAKOŚCI GRUNTU nr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

1. OPIS MAKROSKOPOWYpróbki

Wstępna klasyfikacja gruntu

[!] gr. naturalny [!] gr. rodzimy [!] gr. mineralny D gr. skalisty EJ gr. spoisty

Dgr. antropogeniczny Dgr. nasypowy Dgr. organiczny [!] gr. nieskalisty [!] gr. niespoisty

Stan wilgotności Stan plastyczności Klasa zawartości węglanu wapnia, CAC03~;~k~--------'--~'---•.-----~--~·---·-·----·~-·-·~·-·-1 r-lki;~'-[~l;;~i-(~;~;b~~;~i~)-'--------'---"------'---l

Wykonawca

Miejsce pobrania

Charakter występowania

-_ ..- ,-" - ._.- __ .. '~--~._ .._- .- - ._- ---_ ....__ .._-_ .. -_ .._- ...-
-poza mieJSCE!mwietrZenia (iile-podlegal procesom' transportu i osaclzeniu-W-'-

L .~~_~i~~_._._._ __,.._ _.._ __ __. . _ __ _ _ _. .. _

2. UZIARNIENIE GRUNTUwg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartość ziarn, frakcje
wymiar pozosta3:ość pozostaje przechodzi > 2,00 mm:C<--2~-(iÓ--uFfkkam.

r°.::...c.::...z.::...e.::...k.::...[:...mm--=l+_n.::...a--.::...s_ic_~_·e.::....:.[g=-:...l+__-=-[ %-l=-----t----=-[ %....:l=-----i:.. __.. ,0,""c ~OJcc c%"c c c,: i1 () (), ° ~Ja, a %

1------+------+-------t-----------I:->--ó-;50-~--: < 0,50 mm fżżwir.
f------f--------t------t-------I i ()!_~ .. _~ : 99,7 % a, a %:

> 0,25 mm: i·<--O~-2-5--mm-i :·f~-p;a~i<
1,2 % : : ~~!.~ __~ .. .: : ~?_ć~__~_i

8,000 0,000 0,000 100,000

Barwa gruntu:0'_- ~ __._. . ... _ .. . "" . .. .. -,

j.sz.-brąz.
4,000 0,000 0,000 100,000 Wsk. różnoziarnistości, wg

d6a 0,1140
U = - = ----'---

dla
2,000 0,000 0,000 100,000
1,000 0,200 0,080 99,920
0,500 0,600 0,240 99,680 KWALIFIKACJA GRUNTU

wg PN-B-02480:1986
Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Pct)

0,250 2,300 0,920 98,760
0,125 79,300 31,720 67,040
0,075 105,900 42,360 24,680

Legenda
f--<.c.0"-'-,.:0_7...:5_+ 6c.::.1-'--,_7..c0:...O'---!2"-::-4--'-,-,6,-8,-0,,--1I--0-'-,_0_O_0--t-O Krzywauziarnieniauzyskanaz obliczeń

Razem 250, ° ° ° 100, OO° Krzywauziarnieniauzyskanaz interpolacji

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

FRAKCJE

o ex> ID Ul '" '" Ul '" Ul .. ex> ID Ul "', '" Ul '" Ul .. ex>.. .; '" .. o

'" .. o o o o .; o .; o .;

średnica cząstki [mm]
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